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1 Allgemeines

Der Baustoff Beton mit seinen nattrlichen Ausgangsstoffen und vielféltigen Anwendungsbereichen lasst eine
breite Palette ansprechender, wirtschaftlicher und individueller Gestaltungsmdoglichkeiten zu.

Die werkmaRige Herstellung von Betonbauteilen im Fertigteilwerk bietet gute Voraussetzungen fiir eine gleich-
maRige Qualitat der Oberflache. Aufgrund weitgehend witterungsunabhéangiger und gleichbleibender Herstel-
lungsbedingungen sowie der in der Regel ortsfesten Lage der Schalung (Form) ist es vorteilhaft, Fertigteile
einzusetzen.

Fertigteile ermdglichen Sichtbetonflachen, die im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen kaum Unterhaltsauf-
wand verursachen.

Als Sichtbeton wird eine sichtbar bleibende Betonflache mit Anforderungen an das Aussehen bezeichnet, je-
doch ohne ausgepragte Gestaltungsabsicht. Auf das Fertigteil bezogen, ist zwischen den geschalten Seiten
und der Einfillseite zu unterscheiden. Die Sichtbetonflache ist der sichtbar bleibende Teil, der die Merkmale
der Gestaltung und Herstellung erkennen lasst und die Wirkung eines Bauteils oder Bauwerks maf3gebend
bestimmt.

Das FDB-Merkblatt Nr.1 definiert eine Standard-Ausfihrung von Sichtbetonflachen bei Fertigteilen (den ,nor-
malen“ graue Sichtbeton). Diese Standard-Ausfuhrung fir die geschalte Seite entspricht in der Regel der bei
Ortbeton Ublichen Einteilung in Sichtbetonklasse 2 (SB 2) gem. ,Merkblatt Sichtbeton® des Deutschen Beton-
und Bautechnik Verein E. V. (DBV) [1].

Die Forderung im Leistungsverzeichnis ,Sichtbeton nach FDB-Merkblatt Nr. 1“ reicht fiir die Standard-Ausfih-
rung aus. Bei Abweichungen von der Standard-Ausfihrung muss vor der Ausfihrung eine eindeutige und
praktisch ausfuhrbare Leistungsbeschreibung unter Bertcksichtigung der aufgefiihrten Merkmale vorliegen,
die ggf. durch Zeichnungen, Referenzflachen oder Hinweise auf &hnliche Leistungen zu erlautern ist. Als Hilfs-
mittel dazu dient diese Checkliste.

Der Vergleich mit ausgefiihrten Bauten ist dabei eine wirkungsvolle Hilfe. Bei einem Vergleich mit Referenz-
flachen oder bestehenden Bauwerken ist zu berticksichtigen, dass die geforderte Ansichtsflache der gewahl-
ten Referenzflache nur bei gleichen Ausgangsbedingungen (Form, Abmessungen, Ausgangsstoffen, Beton-
zusammensetzung, Schalung, Verarbeitung, Nachbehandlung, Witterung, Betonalter usw.) entsprechen kann.
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Checkliste fur die Ausschreibung von Sichtbetonflachen bei Betonfertigteilen

Diese Checkliste kann — entsprechend ausgefiillt — der Ausschreibung als Zusétzliche Technische Vertrags-
bedingung (ZTV) beigefligt werden, um die gewiinschten Sichtbetonoberflachen zu definieren, falls von der
Standard-Ausfiihrung nach FDB-Merkblatt Nr.1 abgewichen werden soll.

Ausbildung der geschalten Oberflachen
O glatt geschalt (Standard-Ausfuhrung)
O texturiert (z. B. MAtriZ€) Mt ..o e e e e e e e e e e e e e e e snrnrnees
O betonwerksteinmarig Bearbeitet: ..........ooociiiiiii e

Ausbildung der Einfillseite
O abziehen (Standard-Ausfihrung, wenn die Einfillseite im Bauwerk nicht sichtbar bleibt)
abreiben
glétten (Standard-Ausfuhrung, wenn die Einfullseite im Bauwerk sichtbar bleibt)
feinglatten
flugelglatten
rollen
mit Besenstrich
mit Igelrolle bearbeiten (bei selbstverdichtendem Beton)

o o0oo0ooo0oo0ooaod

betonwerksteinmaRig bearbeitet: ...

Kantenausbildung
O mit Fase (Standard-Ausfiihrung)
O mit scharfer Kante (Radius von 3 mm)

Transportanker
O sichtbar bleibend
O verschlieRBen (Standard-Ausfihrung)

Montageeinbauteile
O sichtbar bleibend
O verschlieBen (Standard-Ausfiuhrung)

Durchfuhrungen zur Stitzenmontage
0O offenbleibend (Standard-Ausfihrung)
O mit Kunststoffdeckel o. &. verschlieRen
O mit Mortel verschlieRen

Schutzmalnahmen (Lagerung, Transport, Baustelle, Montage)
O keine (Standard-Ausfiihrung)
O Material der Lagerstreifen fur Sichtbetonflachen: ...,
O SONStige Mallnanmen: ... ... e e

Erprobungsplatten / Referenzflachen
O keine (Standard-Ausfiihrung)
O Erprobungsplatte, kleinteilig, zur Abstimmung der Oberflachenbeschaffenheit des Sichtbetons,
ADMESSUNG ..ot Anzahl ...
O Referenzflache in einem Referenzbauwerk



